
D
E

H
A

ST
A

0 
- 

6
"

5

8 
- 

1
2"

0.00 0.50 5 6 7 13

0.50 1.00 7 9 11 20

1.00 1.50 15 19 22 41

1.50 2.00 25 15 30 45

Ing. MSc. Luz Marina Torrado Gómez

Ingeniera Civil, MSc. Geotecnia

RealizóAprobó

Juan Carlos Florez

NIVEL FREATICO NO APARECIÓ EN LOS SONDEOS

Laboratorista

FECHA:

NIVEL FREÁTICO

CLIENTE:

H (m)

IN
D

IC
E 

P
LA

ST
IC

O

RECHAZO

ING. HORACIO VEAGA

H
U

M
ED

A
D

 

N
A

TU
R

A
L 

(%
)

N
IV

EL
 F

R
EÁ

TI
C

O

LI
M

IT
E 

LI
Q

U
ID

O

S.
U

.C
.S

5.5%

OBSERVACIONES:

PROF.

ABSCISA:

15/02/17

1 27.5%

SONDEO

INFORME DE ENSAYO

ES
TR

A
TI

FI
C

A
C

IO

N DESCRIPCIÓN

ESTUDIO GEOTECNICO ALCANTARILLADO CHARALÁPROYECTO:

2.0 m

%
 P

A
SA

 2
0

0

ING-CHAR-001

S6

63.7% NO
ARCILLA LIMOSA  LIMO INORGANICO DE MEDIA 

PLASTICIDAD CON ARENA DE COLOR AMARILLO

LI
M

IT
E 

P
LA

ST
IC

O

N
o

. M
u

e
st

ra Toma de Muestras

N      

SPT

CL-ML 17.5% 22.0%


