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Luz Marina Torrado Gmez
Ingeniero Civil, MSc. Geotecnia

Aprobo

ABSCISA
PROYECTO: ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CHARALA SONDEO S-7
MUESTRA M1M2
CLIENTE: HORACIO VEGA PROF. 0,00-2,00
LOCALIZACION: CHARALA FECHA: 12/02/2017
CON. DE HUMEDAD
PROFUNDIDAD 0,00-2,00
PESO DE RECIP. + S.H. 927.50
PESO DE RECIP. +S.S. 797.00
PESO RECIPIENTE 60.00
PESO AGUA 130.50
PESO SUELO SECO 737.00
% HUMEDAD 17.71
LIMITES DE CONSISTENCIA GRADACION
LIMITE LiQUIDO Pesol inicial: 530.50 gr Peso final: 391.00 gr
Tamiz (plg) Tamiz (mm) Peso (gr) % Reten. | % Ret.Acum| % Pasa
Determinacion No 3" 76.10
No GOLPES 2" 64.00 100.0%
RECIP. No. 2" 50.80 100.0%
PESO DE RECIP. + S.H. NL 11" 38.10 100.0%
PESO DE RECIP. + S.S. 1" 25.40 100.0%
PESO RECIPIENTE 3/4" 19.00 100.0%
PESO AGUA 1/2" 12.70
PESO SUELO SECO 3/8" 9.51 100.0%
% HUMEDAD [ 4 4.76 3.0 0.6% 0.6% 99.4%
8 2.38
10 2.00 5.0 0.9% 1.5% 98.5%
. < 12 1.68
LIMITE PLASTICO 16 119
RECIP. No. 30 0.59
PESO DE RECIP. + S.H. 40 0.42 68.5 12.9% 14.4% 85.6%
PESO DE RECIP. +S.S. 50 0.30
PESO RECIPIENTE NP 80 0.18 214.0 40.3% 54.8% 45.2%
PESO AGUA 100 0.15 33.0 6.2% 61.0% 39.0%
PESO SUELO SECO 200 0.07 67.5 12.7% 73.7% 26.3%
% HUMEDAD Pasa 200 139.5 26.3% 100.0% 0.0%
Total 530.5
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RESULTADOS
Limite Liquido N.L. % OBSERVACIONES:
Limite Plastico N.P. %
indice Plastico - %
ARENAS LIMOSAS DE COLOR ROJO
Gravas 0.6%
Arenas 73.1%
Finos 26.3%
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