INFORME DE ENSAYO ING-CHAR-001
INGEMNIEROS ) ABSCISA:
"w GEO‘I'ECNISTAS PROYECTO: ESTUDIO GEOTECNICO ALCANTARILLADO CHARALA SONDEO S5
PROF. 55m
CLIENTE: ING. HORACIO VEGA FECHA: 15/02/17
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RECHAZO

OBSERVACIONES:

NIVEL FREATICO

NIVEL FREATICO A 2.50 METROS
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Ingeniera Civil, MSc. Geotecnia
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