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LOCALIZACION JARDIN INFANTIL CAMPO VERDE
BOSA - BOGOTA, D.C.
SONDEO No. AP
MUESTRA No M-1 FECHA 04-mar-18
PROFUNDIDAD, m 165-1.80 REALIZADO Luis Carlos Mendoza.
DESCRIPCION VISUAL: Avcilla, gris claro habano, vetas amarillas.
LIMITE LIQUIDO GRADACION
ENSAYO No. 1 2 3 Pygr= 1228
N 35 2 15 Tamiz Peso retenido 9%Retenido 9hPasa
Pyt 4143 2683 3721 2
Pagr 3448 2021 2811 112
Psor 24.66 1120 1584 1
Humedad, % 708 723 742 4
2"
LIMITE PLASTICO Y HUMEDAD NATURAL 38"
ENSAYO No. 1 2 o 4
Pugr 1591 15.76 55.05 10
Pogr 1451 1429 4241 2
Pagr 9.20 873 1099 40
Humedad, % 264 264 402 60 100.00
100 01 008 99.92
Curva de flujo 200 o1 008 084
75 Fondo 1226 9984
z 1228 100

S
En RESULTADOS
g
22 Limite liquido, % 722
H Limite plastico, % 264
& Indice de plasticidad, % 458
gn \ E——
° CLASIFICACION

70

usc CH
69 AASHTO AT-6 (54)
10 Namero de golpes 100

OBSERVACIONES
%G=0 %S=.16 %F=99.84
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